PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeligen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Prifobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Marmor
Artikelbezeichnung: Serie Square
Artikel-Nummer: CM-7108
Farbbez.: botticino/brown-mix (beige, braun)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30,5 x 30,5 x 0,7 [cm];
23 x 23 x 0,7 [mm]
Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
Hersteller/Lieferer: Béarwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Straflte 9
44629 Herne
Auftraggeber: Bérwolf GmbH + Co. KG

Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651608.002

Prufdatum: 16.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51097 "Prifung von Bodenbelégen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NalRbelastete Barfulbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeléige - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflachenzustand.
Prufbelag mit zementéarer Fugenftllung (pergamon FG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 2,5 mm

Prufergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 35°
Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C
f”:"\\\ >Ch u”d Ch%\
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V. /f’v\ m\‘v'f“fsm,», 4& .

Institut far Wand- und Bodenbelage
Der Geschaftsfihrer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Grof3burgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht &ndert, fir mit dem Prifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Prifzeugnis wird fur die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Vertf-
fentlichungen und Vervielféltigungen des Prifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

(( o ~ Institut fiir Wand- und Bodenbelage —
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 99 82-0 - Telefax (051 39) 8982-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Prufstelle der Kommission der EU, Briissel, Kenn-Nr. 1212



PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeligen
in nassbelasteten BarfuRbereichen

Prifobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Travertin
Artikelbezeichnung: Serie Square
Artikel-Nummer: CM-10004
Farbbez.: travertine mix (beige, weil}, braun)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30,0 x 30,0 x 0,8 [cm];

48 x 48 x 0,8 [mm]

Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralke 9
44629 Herne

Auftraggeber: Béarwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651609.002

Prufdatum: 16.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prifgrundlage: DIN 51097 "Prufung von Bodenbelédgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NaRbelastete BarfuBbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"

Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelige - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im pruffertigen Oberflachenzustand.
Prufbelag mit zementérer Fugenfillung (sandbeige MG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 2,5 mm

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 33°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C
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SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fir Wand- und Bodenbelége
Der Geschéftsfuhrer

e

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Grofburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prifgrundlage nicht &ndert, fiir mit dem Pri.'lfmugter iden-
tische Erzeugnisse. Das Prifzeugnis wird fur die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Veréf-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekiirzter Form gestattet.

(( DAk%tS:h 7 - Institut fiir Wand- und Bodenbelige -
DR OL00 SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 9982-0 - Teletax (051 39) 9982-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Prufstelle der Kommission der EU, Briissel, Kenn-Nr. 1212



PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeligen
in nassbelasteten Barfulbereichen

Prufobjekt: keramische Fliese
Materialtyp: Feinsteinzeug
Produktgruppe: Bla
Artikelbezeichnung: Serie Patchwork
Artikel-Nummer: KEG-14070
Nennmal: Verlegeeinheiten a 31,8 x 31,8 x 0,7 [cm]
Werkmald: 77 X 77 X7 [mm]
Farbbez.: grey (Farbmuster: beige, braun, grau, anthrazit)
Oberflache: glasiert, matt, unprofiliert, eben

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Strafte 9
44629 Herne

Auftraggeber: Bérwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651601.002

Prufdatum: 16.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prifgrundlage: DIN 51097 "Priifung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NalRbelastete Barfullbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"

Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelége - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflaichenzustand.
Prifbelag mit zementérer Fugenfillung (zementgrau FG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 2,5 mm i.M.

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 20°
Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: B
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut fir Wand- und Bodenbeldge
Der Geschaftsflhrer

e

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

purgwede!

Grof3

Groflburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht &ndert, fir mit dem Prifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Prifzeugnis wird fur die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Verdf-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18372-01-060

- Institut fiir Wand- und Bodenbelige -
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 99 82-0 - Telefax (05139) 9982-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Priifstelle der Kommission der EU, Briissel, Kenn-Nr. 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeligen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Prufobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Kiesel
Artikelbezeichnung: Serie Pebble
Artikel-Nummer: PM-0006
Farbbez.: black spotted mix (beige, braun, grau, anthrazit)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30 x 30 x 1,4 [cm];

runde/ovale Form (d= ca. 20 - 55 [mm])

Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (gerundet, feinrau)

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Auftraggeber: Bérwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer:  75651604.002

Prufdatum: 16.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51097 "Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NalRbelastete BarfuBbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelédge - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflachenzustand.
Prufbelag mit zementarer Fugenfuillung (zementgrau FG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 4 - 10 mm

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 31°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V. /‘",==::,;:\i};\';:§éi\ EF?SE?E;;;;;;\
Institut fur Wand- und Bodenbelage /" )
Der Geschaftsflihrer

GrofRburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prlfgrundlage nicht &ndert, fur mit dem Priifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Prlfzeugnis wird fur die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Verof-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

((pAkks = Institut fir Wand- und Bodenbelage —

Akkreditierungsstelle ns
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 9982-0 - Telefax (051 39) 9982-40 - E-Mall: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Prof-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Prifstelle der Kommission der EU, Brissel, Kenn-Nr. 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeldgen
in nassbelasteten BarfuRbereichen

Prifobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Marmor
Artikelbezeichnung: Serie Pebble
Artikel-Nummer: PMG-10002
Farbbez.: white sunset mix (beige, hellbraun)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30 x 30 x 1,0 [em];
runde Form (d= ca. 25 - 55 [mm])
Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (abgeflacht, feinrau)

Hersteller/Lieferer:; Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralke 9
44629 Herne

Auftraggeber: Bérwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651602.002

Prufdatum: 16.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prifgrundlage: DIN 51097 "Priufung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NaRbelastete BarfuRbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelédge - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflachenzustand.
Prifbelag mit zementérer Fugenfillung (jurabeige MG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 4 - 15 mm

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 31°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fur Wand- und Bodenbeldge
Der Geschéaftsflihrer

Grofiburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prifgrundlage nicht &ndert, fur mit dem Prifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Prufzeugnis wird fur die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prufdatum) erteilt. Verdf-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekiirzter Form gestattet.

( DaKis = Institut fiir Wand- und Bodenbelage —

Akkreditierungsstelle

DAL 8372010 SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 9982-0 - Telefax (051 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Priifstelle der Kommission der EU, Brissel, Kenn-Nr. 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeldgen
in nassbelasteten BarfuBRbereichen

Prifobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Marmor
Artikelbezeichnung: Serie Square
Artikel-Nummer: CM-7100
Farbbez.: emperador beige cream (beige, braun, anthrazit)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30,5 x 30,5 x 0,7 [cm];
23 x 23 x 0,7 [mm]
Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Auftraggeber: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651606.002

Prufdatum: 17.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51097 "Prufung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; Nallbelastete BarfuRbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelige - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priiffertigen Oberflachenzustand.
Prifbelag mit zementérer Fugenflllung (zementgrau FG Ardex)
Gewadhlte Fugenbreite: 3 mm

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 37°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C
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SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fir Wand- und Bodenbelage
Der Geschéftsfuhrer
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Dr.-Ing. Erich H. Nolting
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GroRburgwedel, 01.08.2016 “
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht &ndert, fir mit dem Priifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Priifdatum) erteilt. Versf-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekiirzter Form gestattet.

(( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18372-01-00

- Institut fiir Wand- und Bodenbelédge -
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 9982-0 - Telefax (051 39) 9982-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Prifstelle der Kommission der EU, Brissel, Kenn-Nr. 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelidgen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Prufobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Marmor/Travertin
Artikelbezeichnung: Serie Square
Artikel-Nummer: CM-09009
Farbbez.: trac/marfilC/emparLD (beige, braun, anthrazit)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30 x 30 x 0,7 [cm]; 23 x 23 x 0,7 [mm]
Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)
Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne
Auftraggeber: Barwolf GmbH + Co. KG

Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651607.002

Prufdatum: 17.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51097 "Prifung von Bodenbeldagen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; Nallbelastete BarfuRbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelédge - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflachenzustand.
Prifbelag mit zementarer Fugenfullung (zementgrau FG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 3 mm

Prufergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 34°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C
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SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V. N
Institut fur Wand- und Bodenbelage /s ,;’79\\

Der GeschéftsfUhrer ©

Dr.-Ing. Erich H. Nolting
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GroRburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prifgrundlage nicht &ndert, fir mit dem Priifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fiir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Priifdatum) erteilt. Verof-
fentlichungen und Vervielféltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

(( DAKKS

Deutsche

— Institut fiir Wand- und Bodenbelége -
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 99 82-0 - Telefax (051 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Prifstelle der Kommission der EU, Brissel, Kenn-Nr. 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeldgen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Prufobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Travertin
Artikelbezeichnung: Serie Circle
Artikel-Nummer: CM-10001
Farbbez.: gold beige white (weil}, beige, braun)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30,5 x 30,5 x 1,0 [cm];

runde Form (d= ca. 10 - 55 [mm])

Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (eben, feinrau)

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralie 9
44629 Herne

Auftraggeber: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651610.002

Prufdatum: 17.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prifgrundlage: DIN 51097 "Prufung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; Nalbelastete Barfulbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene'
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelége - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflachenzustand.
Prufbelag mit zementarer Fugenflllung (sandbeige MG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 1 - 10 mm

Prufergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 37°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V. o
Institut fir Wand- und Bodenbeldge /& '
Der Geschaftsfuhrer

////%f/)
Dr.-Ing. Erich H. Nolting
Groflburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht andert, fir mit dem Prafmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fur die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Priifdatum) erteilt. Veréf-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

((pAkKs — Institut fiir Wand- und Bodenbelage —

le T
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 99 82-0 - Telefax (051 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Priifstelle der Kommission der EU, Brissel, Kenn-Nr. 1212

Akkreditierungsstel
D-PL-18372-01-00




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelédgen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Priifobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Kiesel
Artikelbezeichnung: Serie Pebble
Artikel-Nummer: PMG-0006
Farbbez.: nature - beige (beige, grau, anthrazit)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30 x 30 x 0,8 [cm];

unregelmagige Form (I= ca. 10 - 75 [mm])

Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (abgeflacht, feinrau)

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Strafte 9
44629 Herne

Auftraggeber: Béarwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 9
44629 Herne

Zeugnisnummer: 75651603.002

Prafdatum: 17.06.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prifgrundlage: DIN 51097 "Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NaRbelastete BarfuBbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelige - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priiffertigen Oberflachenzustand.
Prufbelag mit zementarer Fugenfullung (zementgrau FG Ardex)
Gewahlte Fugenbreite: 2 - 10 mm

Prifergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 36°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C
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SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fir Wand- und Bodenbelage
Der Geschéftsfiihrer

e

Dr.-Ing. Erich H. Nolting
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e.V.
GroBhurgwedeal

Grollburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht &ndert, fir mit dem Prifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fiir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Verof-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

(( DAREESME - Institut fiir Wand- und Bodenbelige -
Akkreditierungsstelle

B T3
oIz oio SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.
Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (051 39) 99 82-0 - Telefax (05139) 9982-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Anerkannte Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Priifstelle der Kommission der EU, Brussel, Kenn-Nr. 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeldgen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Prufobjekt: Naturwerkstein
Material: Naturwerksteinmosaik aus Marmorbruch
Artikelbezeichnung: Serie Crush
Artikel-Nummer: RM-0006
Farbbez.: cream chocolate (beige, braun)
Abmessungen: Verlegeeinheiten a 30 x 30 x 0,8 [ecm];
runde Form (I= ca. 20 - 75 [mm)])
Oberflache: nach Angabe: unbehandelt (abgeflacht, feinrau)

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Auftraggeber: Bérwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 9
44629 Herne

Zeugnisnummer:  75651611.002

Prafdatum: 11.07.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51097 "Prufung von Bodenbelégen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft; NaRbelastete BarfuRbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelige - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberfldchenzustand.
Prufbelag mit zementarer Fugenfullung (jurabeige MG Ardex)
Gewabhlte Fugenbreite: 3 - 10 mm

Prufergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 32°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V. o chemis
Institut fur Wand- und Bodenbelage /{5“:"“\;35"‘\;“ Slell G

Der Geschéftsfuhrer /“ &

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Grofiburgwedel, 01.08.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prifgrundlage nicht &ndert, fir mit dem Prufmugter iden-
tische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Verof-
fentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifzeugnisses sind nur in ungekUrzter Form gestattet.

(( DAk%,f,im - Institut fiir Wand- und Bodenbelige -

Akkreditierungsstelle
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Anerkannte Prif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin - Notifizierte Priifstelle der Kommission der EU, Briissel, Kenn-Nr, 1212




PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeligen
in nassbelasteten BarfuBbereichen

Prifobjekt: Naturwerkstein
Material: Werksteinplatten aus Metamorphit
Artikelbezeichnung: Natural Stone / Pavement
Artikel-Nummer: CM-12002
Farbbez.: Grey (grau/anthrazit)
Abmessungen: chip size 98 x 98 x 10 [mm],
Verlegeinheiten a 305 x 305 x 10 [mm]
Oberflache: spaltrau strukturiert; durch Verlegeinheiten vorgegebene

Fugenbreite: i. M. 4 mm

Hersteller/Lieferer: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralie 9
44629 Herne

Auftraggeber: Barwolf GmbH + Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 9
44629 Herne

Zeugnisnummer:  78071701.002

Prifdatum: 01.02.2017
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prufgrundlage: DIN 51097 "Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden

Eigenschaft, Nalbelastete BarfuRbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene"
Ausgabe 11/92;
Anforderungen des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbelige - Liste NB"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priffertigen Oberflachenzustand.
Prufbelag mit zementérer Fugenfullung.
Vorgegebene Fugenbreite: i. M. 4 mm

Prufergebnis: Mittlerer Neigungswinkel: 33°

Bewertung: Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fir Wand- und Bodenbelage
Der Geschaftsflhrer

GrolRburgwedel, 13.02.2017
Dr. No/Schu/an

Dieses Prifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prifgrundlage nicht andert, fur mit dem Priifmuster iden-
tische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fiir die Dauer von § Jahren (bezogen auf das Prifdatum) erteilt. Verdf-
fentlichungen und Vervielféltigungen des Priifzeugnisses sind nur in ungekirzter Form gestattet.

DAKKS : o
(( pusre — Institut fiir Wand- und Bodenbelige -
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